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1. ПАНЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CLT 

 

 

ДВУХЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ИЗ CLT 

 
ПРОЕКТ МАЛОЭТАЖНОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО 

ДОМА ИЗ CLT 
 

ДРЕВЕСИНА 
ПЕРЕКРЕСТНОКЛЕЕНАЯ (CLT)  

МОНТАЖ ПАНЕЛЕЛЕЙ CLT 
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ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ В 2020 ГОДУ 

Тема: 

 Определение прочностных и упругих характеристик древесины перекрестно клееной (ДПК/CLT) и классификация по классам прочности. 

 
Общий вид испытательной установки для 

определения предела прочности древесины 
перекрестноклееной при сжатии вдоль волокон 

 
Испытательный стенд для определения модуля 

сдвига при изгибе для образцов плит CLT 
 

Общий вид 
испытательной 
установки для 
определения модуля 
сдвига ДПК при 
сжатии в плоскости 
плиты 

Результаты работы:  
 Сформированы предложения по дополнению отечественной нормативной базы, в частности при актуализации СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80 Деревянные 

конструкции», ГОСТ Р 56706-2015 «Плиты клееные из пиломатериалов с перекрестным расположением слоев. Технические условия» и при разработке ГОСТ 
«Плиты клееные из пиломатериалов с перекрестным расположением слоев. 

 Разработанные предложения по определению прочностных и упругих характеристик ДПК в виде новых формулировок, положений и расчетных зависимостей. 
 Предложены нормативные и расчетные значения прочностных и упругих характеристик ДПК для широкого круга расчетов деревянных конструкций. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ В 2020 ГОДУ 

Тема:  

 Проведение исследований по определению несущей способности стеновых панелей и 
плит перекрытия из древесины перекрестно клееной (ДПК/CLT) и разработка методики 
расчета. 

 
Проведение экспериментальных исследований по 

определению несущей способности стеновой панели из ДПК с 
проемом 

 
Проведение экспериментальных исследований по определению основных показателей 

несущей способности плит перекрытия из ДПК 
Результаты работы:  

 Подготовлены изменения в свод правил СП64.13330.2016 с целью определения нормативных требований, предъявляемых к проектированию конструкций из 
древесины перекрестно клееной (ДПК). 

 Разработана расчетная методика определения несущей способности стеновых панелей и плит перекрытия из бимодульного материала ДПК в виде новых 
формулировок, положений и расчетных зависимостей. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ В 2020 ГОДУ 

Тема: 

 Проведение огневых испытаний древесины перекрестно клееной (ДПК/CLT) и разработка расчётного метода определения предела огнестойкости. 

 
Огневые испытания стеновой панели 

 
Огневые испытания плиты перекрытия из CLT 5х20 мм на клее ПУ 

Результаты работы:  
 Сформированы предложения по применению результатов НИОКР в отечественной нормативной базе, в частности при актуализации СП 64.13330.2017 

«СНиП II-25-80 Деревянные конструкции», СП 451.1325800.2019 «Здания общественные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования», 
СП 452.1325800.2019 «Здания жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования», ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции 
строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции» и при разработке в будущем нового СП «Проектирование 
деревянных конструкций. Расчёт конструкций на воздействия пожара» 

 Разработанные предложения по расчетному методу определения пределов огнестойкости ДПК в виде новых расчетных зависимостей горения древесины в 
таких конструкциях. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ В 2021 ГОДУ 

Тема: 

 Разработка и исследование узловых соединений CLT на винтах, в том числе для многоэтажных зданий, и разработка методов расчёта 

 
Образцы узловых соединений ДПК/CLT 

тип «с накладкой» 

 
Испытательный стенд для Ж-образных образцов  

типа «угловой» 

 
Испытательный стенд для Ж-образных образцов  

узловых соединений тип «встык» 
Результаты работы:  

 Проведен комплекс экспериментальных исследований прочности и деформативности новых типов соединений ДПК/CLT на винтах для применения в 
домостроении, в том числе для многоэтажных зданий. 

 Разработаны и исследованы пять типов соединений ДПК/CLT на винтах - «внахлест», «с прокладкой», «с накладкой», «встык» и «угловой». 
 Установлена нормативная прочность и деформативность, а также несущая способность и жесткость разработанных пяти типов соединений ДПК/CLT в 

зависимости от количества и направления наружных слоев, а также от диаметра винтов. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ В 2021 ГОДУ 

Тема: 

 Проведение исследований по определению прочностных и упругих характеристик ДПК/CLT при длительном действии нагрузок 

 
Стенд для длительных испытаний плит 

при определении прочности на сдвиг 

 
Стенд для испытания образцов по определению модуля и 

условного модуля упругости древесины перекрестноклееной  

 
Длительные испытания на скалывание 

 
Результаты работ:  

 Определены коэффициенты длительности для прочностных и упругих характеристик ДПК/CLT для разных режимов нагружения. 
 Предложены положения по учету режимов нагружения для конструкций из ДПК/CLT 
 сформированы предложения по применению результатов НИОКР в отечественной нормативной базе, в частности при актуализации СП 64.13330.2017 «СНиП 

II-25-80 Деревянные конструкции». 
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ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ В 2021 ГОДУ 

Тема: 

 Проведение исследований по оценке стойкости ДПК/CLT к эксплуатационным воздействиям, и разработка способов конструктивной и химической защиты от них 

 
Атмосферная площадка лаборатории несущих деревянных конструкций 

ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко АО «НИЦ «Строительство»: испытания на атмосферостойкость 

 
Испытания на стойкость к периодическим температурно-

влажностным воздействиям (в климатической камере) 
Результаты работы:  

 Получено влияние на средние значения условного модуля упругости и предела прочности на сдвиг по поперечному сечению при изгибе из плоскости плиты, 
модуля сдвига и несущей способности в плоскости плиты переменных температурно-влажностных воздействий для различных типов CLT панелей: 3-х и 5-ти 
слойных, с различным соотношение ширины ламели к толщине, различными технологиями изготовления, не обработанными и обработанными различными 
типами лакокрасочных покрытий; 

 Разработан основные положения методов конструктивной и химической защиты ДПК/CLT от переменных температурно-влажностных воздействий, 
используемых для стен и перекрытий жилых и общественных зданий при строительстве. 
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2. КАРКАСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ LVL И OSB 

 

 
Многоквартирный каркасно-панельный жилой дом  

 (Торжок, Тверская область, РФ) 

Конструкция каркасной панели  
 

 
Модульный каркасно-панельный жилой дом  
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ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ В 2021 ГОДУ 

Тема: 

 Разработка и исследование панелей на деревянном каркасе с плитными материалами повышенной огнестойкости на кремний-органических связующих с 
использованием древесных отходов 

 
Проведение экспериментальных исследований по определению 

 прочности при изгибе  
Проведение экспериментальных исследований по 

определению устойчивости при сжатии 
Результаты работы:  

 Определены физико-механические характеристики нового плитного материала на кремний-органическом связующем с использованием древесных отходов, 
применяемого для внешних слоев и каркаса панелей; физические и теплотехнические свойства изоляционного плитного материала из минерального 
поризованного композита; нормативные прочностные и упругие характеристики трехслойных панелей с применением нового плитного и теплоизоляционного 
материала в зависимости от их конструктивных особенностей. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ В 2021 ГОДУ 

Тема: 

 Проведение огневых испытаний и разработка расчётного метода определения предела огнестойкости конструкций из бруса многослойного клееного из шпона 
(LVL) 

 
Испытание по определение скорости 

обугливания LVL бруса 

 
Динамика уменьшения поперечного 

сечения LVL бруса при пожаре 
(15, 30, 45, 60 минут) 

 
Испытание по определению пределов огнестойкости 

плит из LVL 

Результаты работы:  
 Получены значения скорости обугливания LVL в зависимости от породы древесины, использованной при изготовлении конструкций, расположения слоев 

шпона (параллельное или перпендикулярное) в брусе; 
 Разработан расчетный методу определения пределов огнестойкости конструкций из древесины клееной из шпона (LVL) в виде новых расчетных 

зависимостей горения LVL. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ В 2022 ГОДУ 

Тема: 

 Определение нормативных значений прочностных и упругих характеристик плит древесных с ориентированной стружкой (ОСП/OSB) 

 

 
Испытание по определению прочности на изгиб ОСП/OSB 

 
Испытание по определению прочности на растяжение ОСП/OSB 

Результаты работы:  
 Получены нормативные и расчетные значений прочностных и упругих характеристик плит древесных с ориентированной стружкой (ОСП/OSB) в зависимости 

от толщины плиты и ориентирования стружки. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ В 2022 ГОДУ 

Тема: 

 Влияние новых облицовочных материалов и теплоизоляции на поведение панельно-каркасных строительных конструкций при пожаре 

 
 

Образец фасадной каркасной панели 

 
Испытание по определению предела огнестойкости и класса пожарной 

опасности 
Результаты работы:  

 Фактический предел огнестойкости и класс пожарной опасности панельно-каркасных строительных конструкций при пожаре 
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РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (2018-2022) 

Подготовлены изменения в СП: Разработаны СП: 

  
Изменение №2 к СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП II-25-80» 

 
СП 299.1325800.2017 «Деревянные конструкции с узлами на винтах. 

Правила проектирования» 
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РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (2018-2022) 
 

Подготовлены изменения в СП: 

  
 

СП 451.1325800.2019 «Здания общественные с применением деревянных 
конструкций. Правила проектирования» 

 
 

СП 452.1325800.2019 «Здания жилые многоквартирные с применением 
деревянных конструкций. Правила проектирования» 
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3. ДОМА ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА 
 

 
Индивидуальный жилой дом из клеёного бруса 

 

 
СП «Здания из клеёного деревянного бруса. Правила 

проектирования и строительства» (2022) 
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4. ДОМА ИЗ СРУБНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Индивидуальный жилой дом из срубных конструкций 

 

  
СП «Здания из деревянных срубных конструкций. Правила 

проектирования и строительства 2022 
 



               АО «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО»   
               ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко                     

  

 
 

 
Страница 18 из 19 

  

 
5. МОДУЛЬНЫЕ ДОМА 

 

Мольный жилой дом  

 
 
 

 
Производство мольного дома 
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6. Барьеры, препятствующие развитию отрасли деревянного домостроения: 
 

1. Низкий уровень развития и технического состояние отрасли деревянного домостроения в регионах; 
2. Практически полное отсутствие отечественного автоматизированного оборудования для производства 

инженерной древесины; 
3. Отсутствует производство отечественных клеевых систем; 
4. Отсутствует производство конструкционных винтов и крепежных деталей для монтажа деревянных 

конструкций зданий; 
5. Кадровая проблема;  
6. Отсутствует опыт проектирования и строительства малоэтажных многоквартирных зданий из деревянных 

конструкций;  
7. Низкий уровень доверия к деревянным зданиям, как среди населения, так и финансово-кредитных 

организаций. 
 


